Beton # Beton
Qualitatsmerkmal Betondichte

Bei Pflastersteinen stellt die Dichte von Beton einen entscheidenden Qualitatsfaktor dar. Und wie bei jedem
Produkt, das aus verschiedenen Rohstoffen zusammengemischt wird, gibt es Qualitédtsunterschiede, Beton ist
nicht gleich Beton.

Weissenbdck Pflastersteine werden in hoher Qualitat produziert, wobei durch laufende Verbesserungen und
Weiterentwicklungen die durchschnittliche Werksqualitat standig erhéht und verbessert wird. Ziel ist es, mog-
lichst dichte Steine fur dauerhaft funktionierende Pflasterflachen zu produzieren.

Die Eigenkontrolle in der Produktion zeigt, dass der Vorsatzbeton, das ist die oberste Lage der zweischichtig
aufgebauten Pflastersteine, bei Weissenbdck eine durchschnittlich sehr hohe Dichte aufweist, weil die Vorsatz-
schicht dick und relativ feucht produziert wird. Darliber hinaus werden besonders reine und harte Quarzsande
eingesetzt, die sich sehr gut mit dem Zement verbinden. Diese hohe Produktqualitat bringt fir den Kunden
wesentliche Vorteile: Der Pflasterstein wittert durch die durchschnittlich sehr hohe Dichte der Steinober-
flache wenig ab und bleibt lange schén. Und dadurch, dass wenig Wasser eindringt, nimmt der Stein
auch wenig Schmutz auf, denn Schmutz wird ja bekanntlich mit dem Wasser in den Stein transportiert.
Durch die durchschnittlich sehr hohe Oberflachendichte bleibt der Pflasterstein also auch lange sau-
ber.

Hinweis: Aufgrund der Verwendung natiirlicher Rohstoffe kann die Dichte von Betonsteinen auch
innerhalb einer Lieferung schwanken. Wir stellen aber iiber eine konsequente Rohstoffeingangs- und
Produktionskontrolle sicher, dass diese Abweichungen so gering wie mdglich sind.

Wie dicht ein Betonstein ist, kann mit freiem Auge nicht festgestellt werden. Mittels sogenannter Wasserséaule
kann die Wasserdichte eines Steines gemessen werden. Die Wassersaule zeigt, wie schnell Wasser in den
Stein eindringt. Allgemein gilt: je langsamer Wasser in den Stein eindringt, umso dichter ist der Stein.

Die folgende Bildreihe zeigt die Wasseraufnahme eines Weissenbdck Pflastersteines Rialta antik im Zeitraffer.

Die auf Rialta antik aufgeklebte
Glasrohre wird mit Wasser
gefillt.

Nach 5 Minuten zeigt sich keine
Verénderung. Der Wasserstand
in der Glasréhre ist unveran-
dert.

Nach weiteren 8 Stunden 20
Minuten ist der Wasserstand
unverdndert. Die Oberflache
des Rialta Pflastersteines ist
nahezu dicht, es dringt kaum
Wasser in den Stein.

Hinweis: Bei derart dichten
Steinen, wie oben gezeigt,
dringt Wasser erst nach deut-
lich verlangerter Einwirkzeit in
den Stein ein.

hergestellt.

Entscheiden Sie, welche Eigenschaften Ihnen wichtig sind!
Pflastersteine, wie Rialta, von Weissenbdck werden mit einer durchschnittlich sehr hohen Oberflachendichte

+ Dadurch nehmen Sie wenig Schmutz und Wasser auf.
* In Folge wittern die Steine nur wenig und sehr fein ab.
« Die Pflastersteine bleiben lange sauber und die Farbe schdn erhalten.
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Rundum Frost-Tausalzbestandigkeit
als Qualitatsmerkmal

Normale Pflastersteine sind — der Norm entsprechend — nur auf der Oberseite resistent gegen Frost und Tau-
salz. Salzhaltiges Schmelzwasser dringt aber standig in die Fugen ein und greift die Pflastersteine auch von
der Seite und von unten an. Es droht langfristig eine Zersetzung der Pflasterung. Weissenbdck bietet nun als
erster Hersteller Pflastersteine und -platten mit einer Rundum Frost-Tausalzbestandigkeit, d.h. nicht nur der
Vorsatzbeton sondern auch der Kernbeton sind tausalzbestandig.

Die ONORM stellt keine Anforderung betreffend seitlicher und unterseitiger Tausalzbestindigkeit

Handelsubliche Betonpflastersteine und -platten bestehen im oberen Bereich aus einem Vorsatzbeton und dar-
unter aus einem Kernbeton. Der Vorsatzbeton ist verantwortlich fiir die Farbgebung, die feine Optik der Ober-
flache, etc., der Kernbeton fiir die Festigkeit des Betonsteines. Die Herstellung erfolgt gemaf den Anforderun-
gen der Normen (z.B. ONORM EN1338). Diese fordern allerdings in den entsprechenden Verwendungsklas-
sen lediglich eine oberseitige Frost-Tausalzbesténdigkeit.

Salzhaltiges Schmelzwasser reichert Salz in den Fugen und in der Bettung an

Die Praxis zeigt jedoch, dass das Tausalz Schnee und Eis zum Schmelzen bringt und dann das salzhaltige
Schmelzwasser in die Fugen zwischen den Pflastersteinen und in die Bettung unterhalb der Pflasterung ein-
dringt. So kommt es auch zu einem seitlichen und unterseitigen Tausalzangriff auf die Steine. Es droht langfris-
tig eine Zersetzung der Pflasterung.

Pflasterflachen "losten sich auf”, "brachen durch”, wurden uneben und unschon

Verschiedene Schadensfalle bestdtigen diese Tatsache: Pflastersteine, welche urspriinglich 8 cm dick waren,
waren nach wenigen Jahren nur mehr 6 cm dick. In Folge entstand Unfallgefahr durch mangelhafte Ebenfla-
chigkeit. Die tatséchliche Ursache fiir die unschénen Unebenheiten war die unterseitige Zersetzung der Steine
aufgrund eines Frost-Tausalzangriffes.

Weissenbdck stellt nun als erster Hersteller nicht nur den Vorsatzbeton sondern auch den Kernbe-
ton tausalzbesténdig her. Weissenbdck Pflaster sind die ersten, die seit 1.9.2009 gepriift bei 28-
Frost-Tau-Wechsel von allen Seiten gegen Taumittel (mit 3% NACI) bestéandig sind. Der ganze Stein
bleibt intakt, auch wenn Frost oder Tausalz den Stein von der Seite Uber die Fugen angreift.

Auszeichnung durch das Land Niederdsterreich

Der Firma Weissenbdck wurde fir diese hervorragende Entwicklung die Anerkennung des Landes Nieder-
Osterreich und der Wirtschaftskammer Niederdsterreich in der Kategorie Innovationen fir den Konsumenten
des Karl Ritter von Ghega-Preises ausgesprochen.

Positive nachhaltige Effekte

Durch diese hervorragende Innovation wird der CO, Aussto3 bei der Herstellung reduziert, die Unfallgefahr
wird durch nachhaltige Steindicken verringert, d.h. die Ebenflachigkeiten von Pflasterflachen bleiben langfristig
erhalten, und volkswirtschaftliche Folgebelastungen wie Zusatzkosten, Verkehrsstaus usw., die durch Stein-
tauscharbeiten entstehen wirden, werden vermieden.

Entscheiden Sie, welche Eigenschaften lhnen wichtig sind!

Pflastersteine von Weissenbdck, wie z.B. Rialta antik, werden mit einer Rundum Frost-Tausalzbestandigkeit
hergestellt.

* Die Ebenflachigkeit der Pflasterflachen bleibt langfristig erhalten.

* Die Pflastersteine bleiben intakt, auch wenn Frost oder Tausalz den Stein von der Seite oder von unten
angreift.

* Der CO, Ausstol? bei der Herstellung dieser Pflastersteine istgeringer als bei herkdbmmlichen Pflastersteinen.

* Volkswirtschaftliche Folgebelastungen wie bspw. Zusatzkosten d|e durch Steintauscharbeiten entstehen
wirden, werden vermieden. ) E

INFO

Wir beraten Sie auch gerne telefonisch und informieren
Sie Uber die Weissenbdck Qualitatsprodukte.

@Weissenbﬁck

www.steine.at Steine zum Wohlfuhlen

0116WB1265.3
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Das Weissenbock Reinheitsgebot
als Qualitatsmerkmal

Bereits bei der Auswahl der Rohstoffe fiir den Pflasterbeton werden von Weissenb&ck besonders hohe Anfor-
derungen gestellt. So wird fir den Vorsatzbeton, das ist die oberste Lage der zweischichtig aufgebauten Pflas-
tersteine, nur besonders harter Quarzsand verwendet, der von Umhiillungslehm geséubert wurde.

minus

n

Sandkérner mit Umhiill- gereinigter

Umhiillungslehm ungslehm Quarzsand
Quellender und frostempfind- Nur gereinigter Quarzsand
licher Lehm um die Sandkor- wird fir die Produktion von
ner schwécht die kraftschlis- Weissenbodck Vorsatzbeto-
sige Verbindung zum nen verwendet. Der Zement
Zementstein, welcher die kann sich fester mit den
Aufgabe hat, die Kérner im Sandkoérnern und den Far-
Geflige stabil zu halten. ben verbinden. Die Abriebs-

widerstandsfahigkeit und die
Tausalzbestandigkeit
werden verbessert und
Feinstaub reduziert.

Damit wird sichergestellt, dass nur lehmfreier Quarzsand fiir die Produktion von Weissenbdck Vorsatzbetonen
verwendet wird und es keine quellenden und frostempfindlichen Lehmtrennschichten gibt, die Schwachstellen
im Beton bilden kénnen. Die Sandkdrner bleiben fester mit dem Zementstein verbunden, der Beton bleibt nach-
haltig dichter und widerstandsfahiger, Farben werden vom Zementleim perfekt eingebunden und die Haftzug-
festigkeit am Kernbeton sowie die Tausalzbestandigkeit werden verbessert.

@Weissenbﬁck

www.steine.at Steine zum Wohlfuhlen
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Weissenbdck Pflasterstein durchgespalten mit Bis zu 20 Masse% des Sandkorngewichtes am
mind. 5 mm Vorsatzbetonschicht und Kernbeton. Umhullungslehm werden aus den harten Vorsatz-
Quarzsanden herausgewaschen und -gerieben.

Das Reinheitsgebot von Weissenboéck sichert schone Steine mit freundlichen Farben, einer langen
Lebensdauer und einer dichten, feinbleibenden Oberflache.

Die Praxis zeigt nach funf Jahren deutlich schénere Steine mit einer viel langer fein bleibenden farbstabilen
Oberflache.

Entscheiden Sie, welche Eigenschaften lhnen wichtig sind!

Pflastersteine von Weissenbéck, wie z.B. Rialta antik, werden im Vorsatzbeton nur mit lehmfreiem Quarzsand
hergestellt.

» Dadurch gibt es keine quellenden und frostempfindlichen Lehmtrennschichten.
* In Folge bleibt der Beton nachhaltig dichter und widerstandsfahiger.
» Die Farbe bleiben langer schén und die Tausalzbesténdigkeit wird verbessert.

INFO

Impragnierfirmen bestétigen: Weissenbdck Pflastersteine sind so dicht, dass nur etwa die Hélfte der Impra-
gnierungsmenge verarbeitet werden muss.

Wir beraten Sie auch gerne telefonisch und informieren Sie Uber die Weissenb&ck Qualitdtsprodukte. Unsere
Kontaktdaten finden Sie unten.

Wohlfiihl-Garten und GaragenstraBe NO-Siid:
A-2620 Neunkirchen, Weissenbéck Stralte 1 (B17)
Tel. 02635/701

Wohlfiihl-Garten und Garagenstrafe Wien/NO-Nord:
A-2201 Gerasdorf bei Wien, Briinner Bundesstralle 148 (B7)
/ Am Jungfernberg, Tel. 02246/32611
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Wohlfiihl-Garten OO/NO-West:
@ WE|SsenbOCk A—ZOG:l’: H('jrse::hienrg‘; bei Linz, Vﬁ:lser Heide StralRe 8 (B1)

. . Tel. 07221/74 585
Stelne zum Wohlfuhlen Wohlfiihl-Garten und GaragenstraBe STMK/Kérnten:

. A-8054 Seiersberg/Graz, Werschweg 2 (A9)
www.steine.at Tel. 0316/24 38 17

0614WB1264.2
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