Verlegung von antiken Steinen —
antikes Erscheinungsbila

Antike Pflastersteine werden am Ende des Produktionsvorganges in eine sogenannte Trommelmaschine ein-
geworfen. In dieser Maschine wird der Stein kiinstlich gealtert, damit er ein antikes Erscheinungsbild erhalt. Bei
diesem Verfahren kann es durchaus vorkommen, dass Teile aus dem Stein ausbrechen. Das sollte aber kein
Grund sein, den Stein nicht in die Verlegeflache einzubauen. Die Nutzbarkeit und Qualitat wird dadurch nicht
beeintrachtigt. Verlegen Sie jeden Stein, auch wenn dieser stark abgebrochene Kanten und Ecken aufweist.
Manche Steine wirken, wenn Sie diese einzeln in der Hand halten, eventuell ,zu stark antik”. Dieses ,antike”
Aussehen ist aber erwlinscht und ergibt in der fertig verlegten Flache das typische antike Aussehen im ,alten
Design*. Stark abgeschlagene Ecken und Kanten ,verschwinden“ nach dem Verfugen wie von selbst in der Fla-
che. Insgesamt verleihen sie der Flache ein sehr natirliches Aussehen.

Verlegen Sie auch Steine mit stark oder sehr unregelmafig abgebroche-
nen Kanten und Ecken, auch wenn Teile des Kernbetons sichtbar sind.
Dieses ,antike” Aussehen ist erwiinscht und macht bei richtiger Verlegung
in der Gesamtansicht den Reiz der antiken Flache aus. Kratzspuren und
helle Verstaubung an der Oberflache der Steine, die wahrend des Produk-
tionsprozesses entstehen, verschwinden durch die Bewitterung.

Nur komplett gebrochene Steine legen Sie bitte zur Seite. Dieser Bruch
kann beim Produktionsvorgang entstehen. Aus diesem Grund erhalten Sie
bei jeder Lieferung einen Bruchersatz kostenlos mitgeliefert. Das sind ca.
0,4 - 0,7 m? je Big-Bag. Mit dieser automatischen Uberlieferung wird
gewabhrt, die bestellte Menge nicht zu unterschreiten.

Stark abgeschlagene Kanten und Ecken wirken vor dem Verfugen eher
Lunschon®.

Aber nach dem Einsanden, ...

... Einschldammen ...

... Rutteln ...
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... und eventuellem Nachsanden ...

... erhalten Sie eine wunderschéne antike Flache.

Auch wenn bei naherem Hinsehen — wie hier in der Detailansicht — einzel-
ne Ausbriiche an der Oberflache noch zu erkennen sind, ...

... so wirkt die gesamte Flache gerade durch diese unregelmafigen Ecken
und Kanten besonders natirlich und schon.

Auf dieser Detailaufnahme sieht man die stark abgeschlagene Kanten und
Ecken in der verfugten Flache. Es ist, als ob Sie beim Betrachten der Fla-
che in die Knie gehen wurden.

Wenn man den Weg jedoch aus der normalen Perspektive im Stehen
betrachtet, sieht man, wie reizvoll die antike Flache in der Gesamtansicht
wirkt. Nur bei ganz genauem Hinschauen entdeckt man noch vereinzelt
unregelmaRige Kanten und Ecken.

Die Gesamtansicht der fertig verlegten Flache zeigt, wie reizvoll Akzente
durch unregelmafige Kanten und Ecken wirken. In der Gesamtflache
sieht man, wie natlrlich und harmonisch ein antikes Erscheinungsbild aus-
sieht.

Tipp:

Besuchen Sie einen unserer Wohlfihl-Gérten in lhrer Nahe. Dort sehen Sie, wie natirlich und schén antike
Flachen in freier Natur wirken. Falls Ihnen das antike Erscheinungsbild jedoch nicht zusagt, bieten wir Ihnen
auch alternative Produkte und Oberflachen, wie z.B. Rialta Grande natur, Rialta feingestockt oder Tegula
classic. Wir beraten Sie auch gerne telefonisch.
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